STONE

Fotoaktivni ochranny samogistici systém
proti zaraseni a Spinéni mineralnich podkladu
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fotoaktivnim a supersmacnvym

vlastnostem systému
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BALCLEAN SANAL
Cisti kamen i fasadu,
likviduje rfasy

=
=
=

:

BALclean
X ,(.l_*k

N
|9

BALCLEAN PRIMER STONE
sjednocuje savost podkladu a zvySuje
pfilnavost fotoaktivni vrstvy
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BALCLEAN FINISH
samodistici fotoaktivni vrstva




#
\ I / ~—~\=
RV Z\E
= = ad 154
I\ e Y=
/"\ ~
Mineralni podklad Cisti slunec¢ni, Fotoaktivni systém Cisti vzduch od alergen,
zareni dopadajici na povrch v reakci se sluncem rozlozi virll, bakterii, toxickych
v kombinaci se supersmacivym organické necistoty latek a prachu
efektem na CO,aH,0
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Ekologickeé reseni Efektni ochrana pred Supersmacivy efekt pomaha
zarasenim a zacernanim odstranit necistoty z povrchu
Jak ochranny samogdistici stit BALCLEAN STONE funguje?
. Pusobi aktivné proti $piné i zaraseni PROC NEOSETRENY MINERALNi PODKLAD ZELENA A ZACERNAVA? Plisné, fasy a ligej-
« Snadna aplikace systému ve 3 krocich niky jsou pfirozenym dlsledkem vihkosti, blizké vegetace, zejména na ¢astech objekt( orien-
1. Sanace tovanych severnim smérem. Mastna Spina a lepivy prach je projevem znecisténého ovzdusi
2. Zakladni natér velkomést. Samotny dést vSak lepivé ¢asteCky nedokaze z porézniho povrchu smyt a $pina se
3. Vrchni aktivni vrstva vrstvi. BALCLEAN STONE je HI-TECH FeSenim pro trvale ¢isty mineralni podklad.

Ekologicky princip ¢isténi podkladu sluncem a destovou vodou | . . L 5
UV zéfeni v reakci s podkladem plisobi biocidné a rozklada i organické negistoty SYSTEM SNIZUJE NAKLADY NA UDRZBU OBJEKTU. Vlastnosti povrchu se diky ochran-

o Extrémné supersmacivy podklad zajisti smyti odpadu z povrchu nému fotoaktivnimu $titu nasobné vylepsuiji, tim se prodluzuje ¢asovy interval pro pfipadnou
« BALCLEAN STONE je ekologicky, nezatéZuje chemikaliemi Zivotni prostredi renovaci a snizuji naklady na jeho udrzbu.

« Necistoty se rozkladaji na CO, a H,0

« Neni vhodny na pochozi plochy JAK DLOUHO BUDE BALCLEAN STONE FUNGOVAT? Dlouhodobé udrzi mineralni podklad

Cisty. Fotoaktivni proces pracuje nepretrzité. Pro prodlouzeni U¢inku Ize fasadu po 5ti letech
opakované natfit BALCLEAN FINISH.
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_SANAL

~ KROK 1 - sanace
~ vycisténi mineralniho podkladu

. Zlikviduje fasy, plisng, houby a lisejniky
«  Vygisti povrch a plsobi rychle / exteriér .
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Vite, ze:

Dezinfekéni roztok BALCLEAN SANAL vy-
Cisti mineralni podklad od fas, plisni a hub
a zaroven sanovany podklad nenic¢il Po
uplynuti reakéni doby staci BALCLEAN
SANAL umyt spolu s biocidnim odpadem
z povrchu &istou vodou. Pred aplikaci dal-
Si vrstvy systému, nechejte podklad radné
vyschnout, nejméné 12 hodin. Pak teprve
aplikujte BALCLEAN PRIMER STONE.
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VHODNY NA: kdmen, piskovec,
vapence, cihly, stavebni cementové
smési a dalsi mineralni materialy.

Pracovni postup ve zkratce:

Bk

Aplikace stétkou,
valeckem,
strikanim

Nechte plsobit
2 hodiny

Oplach tlakovou
vodou

Doba schnuti
pred dalsim
krokem 12 hodin

Vydatnost:

az 13 m?/kg
nefedéného
roztoku pro jednu
vrstvu
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KROK 2 - zakladni natér
systému - pevna kotva do pokladu!

Kotvi vrchni natér do podkladu AN /
Zpeviuje podklad A
Paropropustny a transparentni

Idealni pro kamen, piskovec, vapence, cnhlx, \

stavebni cementove smési a dalsi

A
)

// 4

/ L N 4 b
BALclean




Vite, ze:

Kazdy postupny krok systému BALCLEAN
STONE ma sviij fyzikdini d@vod a pro
ucinnost systému je BALCELAN PRI-
MER STONE jeho nedilnou soucasti.
Tento zakladni natér zpevriuje podklad
a zaroven pevné a do hloubky kotvi vrch-
ni fotoaktivni Stit BALCLEAN FINISH.
PRIMER nepropousti vinkost do podkladu
a zéroven nebrani prichodu vodni pary
z podkladu do venkovniho prostredi.

—

VHODNY NA: kdmen, piskovec,
vapence, cihly, stavebni cementové
smési a dalsi mineralni materialy.

Aplikujte na suchy
cisty podklad

Neredi se!

Naneste 1 vrstvu

Aplikace vale€kem
nebo stétkou

Doporucena
tloustka suché
vrstvy 5 um

Povrch nechte
dikladné
vyschnout

Vydatnost:
az 24 m?*/kg
Vv jedné vrstvé



\

BALcIean

FINISH |

KROK 3 - fotoaktlvnl stit

e Aktlvace systému - UV zarenim,
obsazeném v dennim svétle
e Transparentni a ekologicky
e Supersmagcivy efekt
e Paropropustny
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Vite, ze:

Dokoncenim vSech 3 postupnych krok{ vy-
tvofite na povrchu materialu fotokataly-
ticky samocistici film, ktery ekologickou
cestou pomdZe udrzet minerdini podklad
Cisty v naro¢ném méstském prostredi, pl-
ném prachu a mastnych negistot. Stit funguje
a Cisti podklad i v prostfedi zeleng, kde hrozi
zaraseni. Cisténi sluncem zadina dopadem
prvniho paprsku na podklad. Cim vice slunis-
ka, tim vice Stit pracuje! Systém BALCLEAN
STONE neni vhodny na pochozi plochy.
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FOTOAKTIVNi OCHRANA PRO:
kamen, piskovec, vapence, cihly, sta-
vebni cementové smési a dalsi mine-
ralni materialy.

Pracovni postup ve zkratce:

Aplikujte na suchy
podklad opatfeny
kotevni vrstvou
BALCLEAN PRIMER
STONE

Naneste 1 vrstvu

Aplikujte valeckem,
Stétkou i stiikanim

Minimalizujte prekryvy
a napojeni!

Doporucena tloustka
suché vrstvy 3 pm

Vydatnost: az 20 m?/kg
v jedné vrstvé



Aktivujte BALCLEAN STONE za vikend!

Priklad natérového postupu za podminek definovanych systémovyrrv] lister. Systém BALCLEAN STONE by navréeg tak,
aby zacCal pracovat ihned po aplikaci véec’:hvtﬁ Qostupnych krok(. CISTENI PODKLADU SLUNCEM zac¢ina OKAMZITE,
je zavislé na dennim svétle. SUPERSMACIVA viastnost podkladu zajistuje smyti necistot z povrchu pouhym destém.

NEDELE

Nechejte dobfe cca 12 hod vyschnout!

Smyjte cdumrelé fasy a rozloZzenou
$pinu proudem tlakové vody.

13:00

?% Nesmi prset!

9:00

1.krok - vycisténi fasady BALCLEAN SANAL
aplikujte valeckem / Stétkou / strikanim

SOBOTA ,E?

9:00

2. krok - BALCI:EAN PRIMER STONE nanasejte na
podklad NEREDENY;, valeCkem ¢i §tétkou v jedné vrstve,
do 5 um s minimem prekryvd.

PRIMER nechejte pfed aplikaci finalni
vrstvy schnout.

13:00

3. krok - BALCLEAN FINISH - finalni fotoaktivni
natér aplikujte v jedné vrstvé. Pouziva se nefedény.
NANASEJTE jen VELMI TENKOU VRSTVU 3 pm
s minimem prekryvu!

\_\\\"4: UV zaFeni automaticky
< aktivuje ochranny §tit
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L5 O ODBORNA PORADNA: +420 721 108 877
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