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NDUSTRIT

VRCHNI BARVA
UNIVERZALNI
SYNTETICKA

vydatnost
14-16 m?/1

Detail produktu

INDUSTRIT univerzalni vrchni barva S2013

Vrchni barva univerzalni synteticka

CHARAKTERISTIKA A POUZITi:

INDUSTRIT S2013 je vrchni kryci leskly email. Neobsahuje tézké kovy. Je vhodny zejména pro natéry kovl, dfeva a mineralnich
povrchl pro venkovni i vnitrni pouZiti. Vyznaduje se vynikajici odolnosti povétrnostnim vlivlim, stabilnim leskem, dobrym rozlivem
a dobrou kryvosti.

Klicové vlastnosti:

* vysoky lesk

+ dlouhodobd Zivotnost

* vysoka vydatnost

PRIPRAVA PODKLADU:

Drevo musi byt pred aplikaci ¢isté, suché, dobre obrousené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytkd pryskyfic. Betonovy ¢i zdény
podklad musi byt suchy, soudrzny, o¢istény, dobre vyzraly (obvykle 4 - 6 tydn(l) a stavebné izolovany proti zemni (spodnf)
vlhkosti. Kovovy podklad musi byt Cisty, suchy, zbaveny mastnot, rzi a prachu, mechanicky ocistény. Savé podklady musi byt
déle napustény vhodnym napoustédlem a pripadné opatfeny vhodnou zakladni hmotou. Kovové podklady musi byt opatreny
vhodnou zédkladni antikorozni hmotou. Drive natfené povrchy je nutné ocistit, odmastit a zbavit starych nepfilnavych natérd.
REDENI: fedidlo BALTECH S6006 (3tétec, véletek), Fedidlo BALTECH S6001 (stiikani)

Teoreticka vydatnost: 14 - 16 m?/ | na jednu vrstvu

PRACOVNI POSTUP:

Pred pouzitim barvu dobre rozmichejte. Barvu neni nutné redit, je pfipravena k pouziti. Nanasejte Stétcem, valeckem nebo
stfikdnim na predem pfipraveny podklad opatrfeny vhodnou zékladni barvou.

Natér kovovych piedméti:

1 az 2x natér (nastrik) barvou PRIMER S2000, zasychani natéru 24 hodiny. Optimalni tloustka jedné vrstvy 30-40 um. brouseni
brusnym papirem ¢. 280;

2 az 3 x natér (nastrik) barvou INDUSTRIT 52013. Optimalni tloustka jedné vrstvy je 30-35 um. Jednotlivé natéry musi zasychat
nejméné 24 hodiny (20°C).

Natér dfevénych predmétu:

1x napusténi lakem LAZUROL Impregnacni zaklad S1033, zasychani 24 hodiny

1 az 2x natér (nastrik) barvou PRIMER S2000, zasychani natéru 24 hodiny. Optimalni tloustka jedné vrstvy 30-40 um. brouseni
brusnym papirem ¢. 280;

2 az 3x natér (nastrik) barvou INDUSTRIT S2013. Optimalni tloustka jedné vrstvy je 30-35 um. Jednotlivé natéry musi zasychat
nejméné 24 hodiny (20°C).

Vydatnos:

14 -16 m?/l
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